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СВОЙ СТВА

  увеличенная атмосферостойкость
  щелочестойкая
  ярко выраженная фактура
  устойчивая к истиранию
  готовая к применению
  формула BioProtect – защита фасада 

    от микробиологической коррозии

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Струк тур ная ак ри ло вая кра ска Ce re sit СТ 40 пред наз на че -
на для декоративного окрашивания по верх но стей стро и -
тель ных кон струк ций и эл емен тов вну три и снару жи зда ний.
Снару жи зда ний – по ми не раль ным ос но ва ниям (бе тон,
кир пич, це мент но-пе сча ные шту ка тур ки). Вну три по ме ще -
ний – как по ми не раль ным (в том чи сле гип со вые шту ка тур-
ки и пли ты, и др.), так и ор га ни че ским ос но ва ниям (по ли сти -
роль ные пли ты, фа не ра, дре вес но стру жеч ные и дре вес но во -
лок ни стые пли ты).
Кра ска при ме ня ет ся так же для обработки ра нее окра шен -
ных по верх но стей, а так же в си сте мах те плоизо ля ции.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние
дол жно быть су хим и проч ным без ви ди мых раз ру ше ний.
Снару жи зда ний:
- бе тон, кир пич, це мент но-пе сча ные шту ка тур ки (ос та точ -
ная влаж ность не бо лее 3%) – по верх ность необхо ди мо
очи стить от пы ли, гря зи и дру гих ве ществ, сни жаю щих ад ге -
зию кра ски, и про грун то вать грун тов кой Ce re sit CT 17 су пер.
По необхо ди мо сти основание вы ров нять Ce re sit СТ 29 (по
бе то ну че рез ад ге зи он ный слой Ce re sit CT 29 + 6% Ce re sit
CC 81) и заш ку рить;
- по ста рой кра ске – кра ску мак си маль но уда лить ме ха ни че -
ским пу тем, по верх ность очи стить и об ра бо тать Ceresit СТ 14;
- ста рые це мент но-пе сча ные шту ка тур ки – очи стить до проч -
но го слоя, по необхо ди мо сти вы ров нять Ceresit СТ 29, заш -

ку рить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер.
Вну три по ме ще ния:
- гип со вые пли ты, шту ка тур ки (ос та точ ная влаж ность не бо -
лее 1%) – очи стить от пы ли, гря зи, за грун то вать Ce re sit CT 17
су пер за 2 раза;
- дре вес но стру жеч ные, дре вес но во лок ни стые пли ты, фа не -
ра – очи стить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- окра шен ные по верх но сти во до э мульс ион ны ми кра ска ми,
по те ряв ши ми сце пле ние с ос но ва ни ем – уда лить, тща тель но
про мыть, вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- кле е вые кра ски, из ве стко вая и ме ло вая по бел ка, клеи, бу -
ма га и др. по кры тия, ра ство ри мые в во де, – уда лить пол но -
стью, про мыть, вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- ста рые, по те ряв шие проч ность из ве стко вые шту ка тур ки –
уда лить до проч но го ос но ва ния, об ра бо тать грун тов кой
Ce re sit CT 17 су пер, вы ров нять СТ 29 + СО 85 в со от но ше нии
100:1,45, окра сить че рез 72 ча са;
- яче и стый бе тон – по верх ность вы ров нять Ce re sit CT 21
или Ceresit СТ 24, про грун то вать Ce re sit CT 17 су пер и за-
шпаклевать, окра сить че рез 7 суток;
- ма сля ная кра ска с хо ро шей ад ге зи ей к ос но ва нию –
очи стить, заш ку рить, за грун то вать Ce re sit CT 16.
Тре щи ны в ми не раль ных ос но ва ниях за де лы ва ют ся шпа -
клев кой Ce re sit CT 95 или Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Небольшие трещины можно зашпаклевать краской 
Ceresit CT 40.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Струк тур ную ак ри ло вую кра ску Ce re sit СТ 40 пе ред при ме -

СТ 40
Структурная акриловая краска 
Для отделки поверхностей строительных конструкций 
внутри и снаружи зданий.
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не ни ем сле ду ет тща тель но пе ре ме шать. Кра ска на но сит ся
по ро ло но вым или вой лоч ным ва ли ком в один слой. Вре мя
вы сы ха ния кра ски преж де все го за ви сит от тем пе ра ту ры
окру жа ю щей сре ды и влаж но сти воз ду ха. При нор маль ных
кли ма ти че ских  усло виях (тем пе ра ту ра +20 °C и от но си -
тель ная влаж ность воз ду ха 60%) вре мя вы сы ха ния кра ски
до сте пе ни 3 – не бо лее 2 ча сов. Вы сох шая кра ска устой чи -
ва к ме ха ни че ским воз дей стви ям. Ин стру мен ты сле ду ет сра -
зу же по сле ис поль зо ва ния про мыть во дой. За сох шие брыз -
ги сле ду ет устра нить ор га ни че ски ми ра ство ри те ля ми. 
При необходимости сделать перерыв в работе следует на-
клеить клейкую ленту вдоль линии окончания покраски и на-
нести на нее структурную краску. Далее ленту удалить вме-
сте с остатками свежей краски. После перерыва край нане-
сенной ранее структурной краски заклеить лентой, нанести
краску на новый участок и ленту удалить.
Не до пу ска ет ся ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин -
стру мен та.

ПРИ МЕ ЧА НИЯ
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5 °C до +30 °C и от но си тель ной влаж но сти воздуха 60%.
В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния кра ски мо жет из ме -
нить ся. 
Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду ет ся при
ра бо те на од но род ных и боль ших по верх но стях ис поль зо -
вать ма те ри а лы од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке. 
Кра ска при слу чай ном по па да нии на сте клян ные, ке ра ми -
че ские, де ре вян ные, ме тал ли че ские и ка мен ные по верх но -
сти мо жет из ме нить их цвет, по э то му пе ред вы пол не ни ем
ра бот такие поверхности необхо ди мо за щи тить от  по па да -
ния  Ce re sit CT 40.
Хранить в местах, недоступных для детей. При работе поль-
зоваться защитными перчатками. Избегать контакта с ко-
жей и глазами. В случае попадания на кожу или в глаза не-
медленно промыть водой.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Кроме вышеизложенной информации о применении крас-
ки, при работе с ней следует руководствоваться действую-
щими нормативными документами. В случае использова-
ния краски в других условиях необходимо самостоятельно
провести тестовые испытания или обратиться за консульта-
цией к производителю. 
При на не се нии кра ски для по лу че ния од но род ной фак ту ры
необхо ди мо при ме нять од но тип ные ва ли ки.
При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния кра ски на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на при -
мер, по верх но сти, на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз -
дей стви ем пря мых сол неч ных лу чей. Све жео кра шен ные по -
верх но сти необхо ди мо за щи щать от дож де вых ос ад ков до
пол но го вы сы ха ния кра ски.

ХРА НЕ НИЕ
В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в помещениях с темпе-
ратурой от +5 °C до +35 °С – 18 ме ся цев от да ты из го то -
вле ния, ука зан ной на упа ков ке. Пре дох ра нять от за мо ра -
жи ва ния.

УПА КОВ КА
Структурная ак ри ло вая кра ска Ce re sit СТ 40 фа су ет ся в пла -
сти ко вые ем ко сти по 15 кг (10 л*).
*Объем продукта может изменяться в зависимости от температуры
продукта и его способности втягивать воздух при перемешивании.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Со став:                                    вод ная дис пер сия ак ри ло вой
                                                 смо лы с ми не раль ны ми 
                                                 на пол ни те ля ми 
                                                 и пиг мен та ми
Плот ность:                              около 1,5 кг/л 
Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при при ме не нии:                  от +5 °C до +35 °С
Устой чи вость к ос ад кам:    че рез 24 ча са
Устойчивость 
к мокрому истиранию 
по DIN EN ISO 11998, 
класификация 
по DIN EN ISO 13300:       класс 1 (5000 циклов)
Коэффициент 
водопоглощения:                  не более 0,05 кг/(м2•год0,5)
Со про тив ле ние диф фу зии
во дя ных па ров, Sd:             0,3 м (при толщине покрытия 
                                                 высохшей пленки 300 мкм)
Рас ход:                                   около 0,5 л/м2

                                                 при однослойном нанесении

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не мо-
гут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки Ceresit
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие струк тур ной ак -
ри ло вой кра ски Ce re sit СТ 40 ука зан ным тех ни че ским ха -
рак те ри сти кам при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки,
хра не ния, при го то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны
в дан ном тех ни че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сет
от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а -
ла, а так же за его при ме не ние в дру гих целях и усло виях,
не пре дус мо трен ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та
по явле ния на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ы-
ду щие ста но вят ся не дей стви тель ны ми.


