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СВОЙ СТВА

  увеличенное время использования 
  отменные рабочие свойства

    и пластичность
  высокая адгезия к минеральным 

    и органическим основаниям 
  быстротвердеющая 
  паропроницаемая 

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Смесь Ceresit CT 180 Pro предназначена для приклеивания
минераловатных плит при утеплении фасадов зданий и со-
оружений. Использование смеси Ceresit CT 180 (Зима)* воз-
можно при температуре не ниже 0 °С. Через 8 часов после
применения материала допускается снижение температуры
до -5 °С. При утеплении фасадов пенополистирольными пли-
тами необходимо использовать смесь Ceresit CT 83 Pro.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Подготовка основания осуществляется согласно 
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание
должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений.
Перед наклейкой минераловатных плит основание очища-
ется от пыли, грязи, масляных пятен и других веществ, сни-
жающих адгезию раствора к основанию. Все непрочные
участки основания следует удалить и обработать соответ-
ствующие места грунтовкой Ceresit CT 17. Неровности ос-
нования, швы кирпичной кладки глубиной свыше 10 мм,
трещины заполнить растворной смесью Ceresit СТ 29 или
Ceresit CT 180 Pro. Основания с высоким водопоглощением
(гигроскопичностью) необходимо загрунтовать грунтовкой
Ceresit CT 17 и выдержать до её полного высыхания (около
4 часов) в случае выполнения работ при температуре выше
+5 °С. В зимний период на поверхности основания не долж-
но быть инея, следов льда и снега. Основание не должно
быть промерзшим. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Сухую смесь затворить чистой водой (для Ceresit CT 180 Pro
температура воды от  +15 °C  до  +20 °C, для Ceresit CT 180
Pro (Зима)* температура воды от  +20 °C  до  +30 °C) из рас-
чёта 0,21–0,22 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до
получения однородной массы без комков с помощью низко-
оборотной дрели с насадкой или мешалки. Затем растворную

смесь выдержать в течение 5 минут, после чего снова переме-
шать. Использование растворной смеси возможно на протяже-
нии 3 часов.
Приклеивание минераловатных плит
Растворная смесь наносится по всей поверхности плиты зубча-
тым шпателем с размером зуба 10 х 10 мм. После нанесения
растворной смеси плиту необходимо сразу установить в про-
ектное положение и прижать. Усилие при прижатии должно
быть таким, чтобы растворная смесь распределилась между ос-
нованием и плитой по всей поверхности. Плиты необходимо
приклеивать вплотную одна к другой, в одной плоскости, не до-
пуская совпадения вертикальных швов. Ширина швов не долж-
на превышать 2 мм. Остатки растворной смеси необходимо
удалить с помощью шпателя. Через 3 суток после приклеива-
ния необходимо начать дополнительное механическое креп-
ление минераловатных плит фасадными дюбелями и присту-
пить к устройству армированного защитного слоя. В зимний
период начинать дополнительное механическое крепление
минераловатных плит фасадными дюбелями и приступать к
устройству армированного защитного слоя следует через 6 су-
ток после наклеивания плит.
Устройство защитного слоя в системе теплоизоляции вы-
полняется с помощью Ceresit CT 190 Pro или Ceresit СТ 190 Pro
(Зима)*.

CT 180 Pro
Смесь МВ, смесь МВ (Зима)*
Сухая смесь для приклеивания минераловатных плит 
при утеплении фасадов зданий и сооружений.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Используя Ceresit CT 180 Pro, работы следует выполнять при
температуре от  +5 °C  до  +30 °C. Все вышеизложенные реко-
мендации эффективны при температуре +20 ± 2 °C и относи-
тельной влажности воздуха 55 ± 5%.
Используя Ceresit CT 180 Pro (Зима)*, работы следует выпол-
нять при температуре от 0 °C до +15 °C. Рекомендации для
Ceresit CT 180 Pro (Зима)* эффективны при температуре +2 °С
и относительной влажности 70%. Если ожидается снижение
температуры ниже -5 °С в течение 3 суток, применение 
Ceresit CT 180 (Зима)* следует остановить.
В других условиях время окоркования, схватывания и тверде-
ния растворной смеси может измениться. Смесь Ceresit CT
180 Pro содержит цемент и при взаимодействии с во-
дой дает щелочную реакцию, поэтому при работе
необходимо защищать глаза и кожу. В случае по-
падания смеси в глаза следует немедленно промыть
их водой и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Кроме изложенной информации о применении смесей 
Ceresit CT 180 Pro и Ceresit CT 180 Pro (Зима)*, при работе
с ними следует руководствоваться типовой технологиче-
ской картой на устройство системы скрепленной теплоизо-
ляции Ceresit и действующими нормативными документами.
В случае применения материала в условиях, не рассмот-
ренных в настоящем техническом описании и типовой тех-
нологической карте на устройство системы утепления 
Ceresit, следует самостоятельно провести пробные испыта-
ния или обратиться за консультацией к производителю.

ХРАНЕНИЕ
В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях –
12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта утилизировать как строительный мусор, а
упаковку как бытовые отходы.

УПАКОВКА
Смесь Ceresit CT 180 Pro фасуется в мешки по 27 кг. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внимание! Смесь закрашена для защиты от подделок.
Цвет смеси:                                    «графит» 
Состав:                                            смесь цемента с мине-
                                                         ральными наполнителями 
                                                         и органическими 
                                                         модификаторами 
Расход воды для приго-
товления растворной смеси:     5,7–6,0 л воды 
                                                         на 27 кг Ceresit CT 180 Pro
Время использования 
растворной смеси:                       не менее 180 минут
Время корректировки:                не менее 10 минут
Температура применения 
растворной смеси: 
- Ceresit CT 180 Pro:                    от +5 °C до +30 °C 
- Ceresit CT 180 Pro (Зима)*:    от 0 °C до +15 °C 
Температура эксплуатации:       от -50 °C до +70 °C 
Прочность сцепления 
с основанием (воздушно-
сухие условия)***:                     около 0,8 МПа 
Морозостойкость:                        не менее 50 циклов 
Расход сухой смеси 
(наклеивание плит)**:               от 4,5 до 6 кг/м2

*Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Всегда выбирай-
те продукт в соответствии с сезоном. Сезон продукта указан на упаковке
после даты изготовления.

**Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя.

***Средневзвешенный  показатель в соответствии с данными Производите-
ля.

Ceresit CT 180 Pro Ц.1.ЗК5
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует соответствие смесей Ceresit
CT 180 Pro и Ceresit CT 180 Pro (Зима)* указанным техни-
ческим характеристикам при выполнении правил транс-
портировки, хранения, приготовления и нанесения, кото-
рые приведены в данном описании. Производитель не не-
сет ответственности за неправильное использование ма-
териала, а также за его применение в других целях и
условиях, не предусмотренных этим техническим описа-
нием. С момента появления настоящего технического опи-
сания все предыдущие становятся недействительными.
Претензии и рекламации принимает Производитель. 


